Buckminsterfullerene

Darstellung: C verdampfen(  C,, C;, C,, ...) und Abschrecken:
Lichtbogen zwischen Graphitelektroden bei 100 mbar unter He, Ar:
Fullerene + Rufd an den Wanden: Extraktion mit CgHg, CCl,,
Chromatographische Trennung

Eigenschaften: gelbbraune bis schwarzbraune Kristalle, weich

Luft-, H,O-stabil, sublimierbar (ab 300°C im Hochvakuum)

in H,O unldslich, in CHg, CsH,,, CCl,, CS, 10slich (Cgy: 50/l CgHg)

Halbleiter (keine metallische Leitfahigkeit wie in Graphit)

isoliert: Cgp, C0, C6, Crg (2 ISOMere: C,,- oder D;-Symmetrie), Cg,

wiein Graphit 3 lokalisierte sp?- und 1 delokalisierte p-Bindung:
sind aber durch Kriimmung weniger delokalisiert bzw. gespannter:
Cq (9 {1500°C, Luftabschluf3} Corphit  (Stabiler)

Reaktionen:
Cqo + H, (nastcierend)  CyHy (farblos); Cgy+ Br,  CyoBroy,-2Br,
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Buckminsterfullerene
Fullerenoxide: C4,0, Cy,O,, C,,0
CgO entstent durch Synthese in Anwesenheit von O,-Spuren
Buckminsterfulleride:
Cgo + NM! {400°C} M'nCBO'” (weinrot) [Li...Cq
Cq (Halbleiter) — M',Cyy 8 (metall. Leiter) — M'(Cq,® (Halbleiter)
mit M"': Ba;Cyg, BasCqy
Fulleren-Einlagerungsverbindungen:
(P4)2C60 ' (SB)ZCGO
Kondensierte Fullerene:
KCqo RECqyy: ¥ -Ketten kondensierter Cyy-Einheiten
Heterofullerene:
aus BN-héltigem Graphit: C;4B, C;gB,
endohedral e Fullerenkomplexe:
Cq + He {2700bar, 600°C} He@Cq,
Darstellung+ M~ M@Cq, (M = La, Ni, Na...Cs); La,@Cg,, UQCq,
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